
表面残留応力の緩和処理技術 0 
２０２３．６．２ 超音システム研究所 斉木 

基礎実験：2017年 3月 

サンプル ＳＰＣＣ（５０＊５０＊１ｍｍ） 

 
 

 



 
 

 



熱処理による参考事例（1982年） 

 

 

 

 



メガヘルツの超音波を利用した表面改質事例（2020年 4月） 

 

 

 

 



メガヘルツの超音波を利用した表面改質事例（2022年 1月） 
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